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1C22 550-700 500-630 200-240 | 160-190

1C45 710-860 670-820 230-310 |220-250

34Cr4 900-1100 800-950 250-500 | 260-320

42CrMo4 1100-1300 | 1000-1200 340-550 |320-390

34CtNiMo6 | 1200-1400 | 1100-1300 370-550 | 360-430

[op 1] 190-250 150-190

C1s 220-280 180-220 | 103-146
16MnCrS 650-950 300-400 190-230 | 140-210

180-230 | 220-290 110-150 | 110-130 150-190 | 90-110

220-280 {270-350 130-180 | 120-150 180-220 | 100-130

250-320 | 310-400 160-200 | 140-170 | 200-240 | 110-140
350-450 180-230 | 150-180 | 220-260 § 130-150

N

CuAl10Fel

Sargaréz | CuZnd0 Bronz{ (1,1...1,2) 10°
CuZn33Pb2-C 200 Al-dtvdzetek! (0,76...0,85) 10°

Alumini- | G-AlSil2 150-200 70-100
um Stv. | G-AlSilOMg 180-240 90-120 60-80





